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KEIMFarben
sejt 1878
weltweite Referenzen




KEIM Produktpalette

Produktion und Vertrieb Uberwiegend silikatischer Pro

Farbsyst methr den Innen- und Auldenbereich,
mineralische Putze

ungr%a%etelmassen, Naturstein-Instandsetzungssysteme,

fur Betoninstandsetzung und -Oberflachenschutz, WDV-







2. Was ist Schimmel?

* Wichtiger 6kologischer Bestandteil ij o T
unserer natiirlichen Umwelt :

o Schimmelpilze sind tberall verbrelteﬂ

« Bauen organische Substanzen ab ugs "¢
machen sie den Pflanzen als Nahr- 2.
stoffquelle zuganglich.

* Verbreitung Uber Sporen

* Bel geeigneten Lebensbedingungen
erfolgt Besiedlung eines Substrates B o el

. Es gibt schatzungsweise 250.000 Pilzarter] & &
von denen etwa 100.000 erfasst sind. Hon s PR




3. Auswirkungen von Schimmel ﬂ

* Vermehrtes Auftreten von Schimmelpilzschaden (u. a.

durch veranderte Bauweisen, geringere bzw. falsche
Laftung)

 Zunehmende Sensibilisierung der Bevolkerung,
Zunahme von Allergieerkrankungen




3. Auswirkungen von Schimmel ﬂ

Mykosen (Pilzinfektionen)

Allergien (Abwehrreaktion des Immunsystems)

Hypersensitive Reaktionen (Vorstadium der allergischen
Reaktion)

Irritationen (Reizungen)

Toxische Reaktionen (bei iImmunschwachen Personen)

Geruchsbelastigung




‘ 3. Auswirkungen von Schimmel ﬁ

o Typische Symptome
Bindehaut-, Hals- und Nasenreizungen, Husten, Asthma,
Kopfschmerzen, Hautreizungen (Neurodermitis),
chronischer Erschopfungszustand, Infektanfalligkeit,
Muskelschmerzen, Allergien verschiedenster Art, etc.

e Die Sporen von Schimmelpilzen geh 6ren zu den
bedeutendsten Innenraumallergenen !

« Sie verbreiten sich im Raum, binden sich an Feinstaube,
die als Schwebestaub in der Innenrauml|uft vorhanden
sind und kdnnen so eingeatmet werden. Dadurch
gelangen sie Uber die Atemwege in den menschlichen
Organismus.

« Oft wird eine Schimmelpilzallergie aber nicht erkannt, da

es erst fur wenige Schimmelpilze Extrakte zur




. 3. Auswirkungen von Schimmel ﬁ

* Aus einer gemessenen Sporenkonzentrationen kann
nicht automatisch auf gesundheitliche Auswirkungen
geschlossen werden.  Abhangig von der Art des
Schimmelpilzes, von der Anzahl der Sporen, der Dauer
der Belastung und von der individuellen Disposition des
Menschen.

 Wahrend allergische, reizende und toxische Wirkungen
sowohl von lebenden als auch von abgestorbenen
Schimmelpilzen ausgehen kdnnen, kdnnen Infektionen
nur von lebenden Schimmelpilzsporen ausgehen.




Risikogruppe

Zunahme der Belastung

—-

Menschen mit Immunschwdche

Allergiker

Kranke

Senioren

Schwangere

Kinder

Raucher

Spertler

Gesunde

Stachybotris chartarum?®

Satratoxin

Pe nicillium citrinium

Citrinin
Fumagillin
Chaetomium™
Chaetomin
Gliotoxin
Fusarium
T2-Toxin

Aspergillus fumigatus und terreus

Aspergillus ochraceus
Aspergillus fumigatus

Alternaria alternata
QOchratexin A

Cyclopiazonsdure
Fusarienarten
Deoxynivalenol
Aspergillus versicolor®
Sterigmatocystin
Tenuazonsdure

Pe nicillivm

Zunehmende Toxizitéat der Pilze bzw. zugehériger Mykotoxine

= geringe Gesundheitsbelastung

- = extrem hohe Gesundheitshelastung

* Héwfig im Innenraum vorhandene Schimmelpilze

Daver der Belastung




4. Ursachen von Schimmelbefall ﬂ

* Gebaudebedingte Ursachen:

Bauschaden an der Fassade, am Dach

Rohrbriche, Haarrisse in Wasserinstallationen
Mangelhafte Verfugungen in Nassraumen
Unzureichende Feuchtigkeitsisolierung (Dampfsperre)
Warme-, Kaltebricken

Restfeuchte in Neubauten

Neue Warmedammung / neue Fenster




4. Ursachen von Schimmelbefall ﬂ

* Nutzungsbedingte Ursachen:
Heizen

LUften

Uberbelegung von Wohnraumen
Mobel / Vorhange
Pflanzen

Haustiere




. 4. Ursachen von Schimmelbefall

Heizen:

Raume werden bewusst auf niedriger Temperatur
gehalten

Raume unzureichend beheizbar

AbstellrAume und Speisen - Kondensatbildung

Laftung:

unzureichendes bzw. falsches Luften
unzureichendes Abfuhren von Feuchtigkeit beim
Kochen, Waschetrocknen, Waschen

Mobiliar:

AulRenwande werden mit M6beln verstellt

dichte, schwere Vorhange an Aul3enwanden
Heizkorperverkleidungen verhindern Luftzirkulation




Hauptfaktor fir die
Schimmel-bildung ist
Feuchtigkeit.

*\Wichtig ist dabei v. a.
richtiges Luften und Heizen
sowie der Einsatz
sorptionsfahiger Baustoffe.

*3-Personen-Haushalt:
taglich

werden zw. 6 u. 14 Liter
Wasser freigesetzt.

Um 10 kg Wasser aus
Innenraumen abzufuhren,
mussen ca. 3000 kg Luft

alic

4. Ursachen von Schimmelbefall

Feuchtequelle Feuchteab-
gabe pro
Tag (I/d)

trocknende tropfnass 5-10

Wésche

(4,5-kg-Trommel)  geschleudert | 1 -2

ca. 1,5
ca. 1

ca. 1,25
ca. 0,75
ca. 0,75

Mensch (leichte Aktivitat)
Mensch (Ruhephase, Schlaf)

Duschen
Baden
Kochen

offenes Aquarium ca. 1
abgedecktes Aquarium ca. 0,1
Zimmerpflanzen 0,75-1,5



Wachstumsbedingungen von Schimmel

Die Faktoren Feuchtigkeit, Nahrstoffangebot,
Temperatur und der pH-Wert des Substrates  bestimmen
malfldgeblich das Wachstum von Schimmelpilzen.

Feuchtigkeit Temperatur

Feuchtigkeit wird fiir Mycelwachs-
tum und Sporenbildung bendtigt,
Die meisten Schimmelpilze haben
ihr Wachstumsophimum

bei ca. 80 % relativer Feuchte.

Schimmelpilze kénnen sich an
Temperaluren von ca. bis 55° C
anpassen.

Wuch;fums-

e Y e o _
— v e h h-Wert des Substrates
m " Hﬁusschlmhel- P R S R

Schimmelpilze bevorzugen argani- P“iﬂ Schimmelpilze bevorzugen ain
sche Materialien als Mahrungs- leicht soures Miliew mit pH-Werfen
grundlage. zwischen 5 und 7. Einige Arfen

wachsen noch bei pH-Werten zwi-

schen 2 und 11,

Fiir dos Weachsfum van Schimmel-
pifr.en ist nur ein geringer Souver

stoffgehalt natig.

Die maisten Schimmelpilze bandat.
gen kein Licht zum Wachsen.




Risikobereich fur Schimmelpilzwachstum

in diesem Bereich
ist das
5chimmﬂ|pi|zwach5rum
am shirksten
ausgepragi

Temperatur in °C

Risikobereich Schimmelpilzwachstum

relative Luftfeuchte in %
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4. Ursachen von Schimmelbefall ﬂ

Schimmelpilze kdnnen auf verschiedensten

Untergrinden wachsen, z. B.:

* Holz, Spanplatten

o Papier, Karton, Gipskartonplatten
o Kunststoff, Gummi, Silikon

« Teppich-, Parkett-, Laminatb6den
* Farben, Lacken

e Leder, Kunstleder

o Glas, Metall, Erde, Blumen




4. Ursachen von Schimmelbefall

Tauwasser (Kondenswasser) kann sich bilden
e bei Kaltebrtcken

e an Aulienwanden

* an schlecht isolierten Wanden

* In nicht unterkellerten Raumen

e |n schlecht oder nicht beheizten Wohnraumen
(Schlafzimmer)

e Im Keller




5. Sanierung von schimmelbefallenen
Innenraumen

Schimmelpilzschaden erfordern:
» detalillierte Bewertung
der Gesamtsituation
e Beseitigung der Ursachen
e entsprechende daraus resul-

tierende, Neubefall
vermeidende

MalRnahmen




Beurtellungskriterien und RisIko

geringes Risiko
Gréfe der sichtbar befallenen 0,5 m?
Fléche
Tiefe des Befalls oberfléchlich
Raumnutzung wenig genufzter Raum
Risiko der Sporenfreisetzung leicht ausbaubare Vermeidung
bei Sanierung Einrichtungen von Sporenflug

méglich

Gesundheitszustand der Nutzer gut bis sehr gut durchschnittlich Kranke, Allergiker,

Menschen mit
Immunschwéche

—



5. Sanierung von schimmelbefallenen
Innenraumen

« Bauseitige MalRhahmen:
Warmedammung

Schutz vor Schlagregen

Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit
Geeignete Dachkonstruktion
Wasserdichte Installationen

dichte Fugen / richtiges Fugenmaterial




Feuchtigkeitsquellen im Haus

Kaputte oder
verrutschte

Dachziegel

Lécher in Kehlblechen und Anschlissen

/{z. B. Schornstein, Dachfenster)

Undichte

oder verstopfte
Regenrinnen und
-fallrohre

Tauwasser in der
Démmschicht
(infolge unzureichender
Dampfsperre)

Kondensat am
Fensterglas

Schlechte Dégmmung
(Kondenswasser an
kalten Wanden)

Verdunstendes Wasser

beim Kochen Auskragende Beton-

und Stahlteile ohne
Ddmmung
{Warmebriicke)

Wéarmebriicke
am Fenstersturz

Spritzwasser im

Sockelbereich Uberschwemmungen des

Cellers (z. B. wegen
ch, Hochwasser)

! Sickerwasser
fehlende Abdichtung

Kondenswasser an der Kellerwénde)

kalten Kellerwéinden

Eindringen von
Grundwasser
(Fehlende Horizontalsperre)

Kondenswasserbildung
an ungedémmten
Kaltwasserleitungen




Richtig Luften:
Zur Verringerung der Feuchte im Raum sollte
mehrmals taglich einvollstandiger Luftaustausch

Liftungsart Luftwechselzahl Ungefdhre Luftungsdauer, um
Fensterstellung pro Stunde einen Luftwechsel zu erzielen

1 Spaltliftung 30 - 60 Minuten

2 StoBliftung Q_-15 4 - 8 Minuten

3 Querliftung ca. 40 1 -2 Minuten




* Richtig Heizen:
Wahrend der Heizperiode missen die Raume
ausreichend und gleichmal3ig erwarmt werden. Die
optimalen Temperaturen fur Wohnraume betragen
zwischen 19 und 21 <.

e Einsatz von sorptionsfahigen Baustoffen:

Diffusionsoffene Silikatfarben und mineralische Putze
kdnnen Wasserdampf aufnehmen und schaffen somit
einen zuséatzlichen Feuchtepuffer.




5. Sanierung von schimmelbefallenen
Innenraumen

Bel der Sanierung unbedingt zu beachten:

Schimmel NIE Trocken entfernen!
Entsprechenden Schutz verwenden:
Maske FFP3

Schutzbrille

Handschuhe

ggf. Schutzanzug

Richtige Materialien verwenden!
keine gipshaltigen Spachtelmassen
keine herkdmmlichen Fugenmassen
Schimmel immer vollstandig entfernen!

Behandeln Sie Schimmel immer grof3flachig!




Schutzausrustung




6. KEIM Mycal-System ﬂ

Das Mycal -Schimmelsaniersystem besteht aus
verschiedenen Einzelprodukten, die in unterschiedlichen
Kombinationen individuell an das Schadensmal}
angepasste GIFTFREIE Sanierungsmadglichkeiten
bieten.




KEIM Mycal — Im Uberblick W

KEIM Mycal-Fix (Sporenbinder)

KEIM Mycal-Ex (Schimmelentferner)

KEIM Mycal-Top (Farbe)

KEIM Mycal-Por (Spezial-Kalkputz)

KEIM MultiPor-Platte (Innendammung)




KEIM Mycal-Fix ﬂ

o Grolter Risikofaktor bei Schimmelsanierung: Sporenflug
In der Raumluft

o Gefahrdung fur Verarbeiter und Wohnraumnutzer

e Ursache von Folgeschaden durch
Sekundarkontamination

o Sporenflug ist unbedingt zu vermeiden!




KEIM Mycal-Fix — Eigenschaften ﬂ

e Bindung von Schimmelpilzsporen zur Reduktion
von Sporenflug

« verfestigend

 silikatisch-alkalisch

e nicht brennbar

 diffusionsoffen, nicht filmbildend, mikroporos

e ohne Zusatz von Losemitteln und Weichmachern




KEIM Mycal-Ex

o Chlorfreies, wassriges Oxidationsmittel zur
Vorbehandlung und Reinigung von mikrobiell
belasteten bzw. restbelasteten Innenwandflachen

» Okologisch unbedenkliche Alternative zu
chlorhaltigen Produkten

e WAaSSIrig

e hohe oxidative Wirkung |
» Okologisch vertraglich, weil rtickstandsfre l
. ohne Zusatz von Losemitteln |

i Mycal-ex |

» geruchsneutral é
 hoch dampfdiffusionsfahig | |




KEIM Mycal-Top

* hoch spezialisierte Silikatfarbe fir innen nach
DIN EN 13 300 fur schimmelpilzgefahrdete und
—befallene Raume

* Dispersionssilikatfarbe nach DIN 18 363, 2.4.1,

* Vereint verschiedene Wirkungsansatze in sich




. KEIM Mycal-Top — Eigenschaften ﬁ

* hoch diffusionsfahig und feuchterequlierend
« alkalisch

* Wirkt desinfizierend durch Zugabe eines nattrlich
antimikrobiell wirkenden Minerals

e schimmelwidrig (resistent gegen Pilzbefall _ laut
Prifzeugnis)

e ohne Zusatz von Fungiziden

 mit photokatalytischer Wirkung _: baut organ.

Substanzen ab => Nahrstoffbasis fur Schimmel wird
entzogen

« wohnmedizinisch empfehlenswert, raumlufthygienisch
einwandfrel, ,fur Allergiker geeignet “ (It. Prifzeugnis




KEIM Mycal-Top — Eigenschaften ﬁ

 mechanisch extrem belastbar, hoch scheuerbestandig
 Nassabriebklasse 1

» desinfektionsmittelbestandig

e weichmacherfrei, frei von foggingaktiven Substanzen
e lebensmittelunbedenklich (laut Prufzeugnis)

* nicht brennbar (laut Prufzeugnis)

« einfach zu Uberarbeiten

 hohes Deckvermodgen




Mycal-Top Ist...

* hoch diffusionsfahig

» sorptions- und feuchteregulierend
* keine Kondensation

» optimales Trocknungsverhalten

o sorgt fur trockene Wande

o schimmelwidrig durch natdrliche
Alkalitat

* Anorganische Zusammensetzung

 natdrlich antimikrobiell wirkendes
Mineral

« Abbau von organischen Substanzen
durch Photkatalyse

_
™

_

Entzieht
Schimmel eine
der Haupt-
voraussetzunge
n fur Wachstum
(Feuchtigkeit)

Bietet Schimmel
keine Nahrstoff-
basis
(Untergrund,
Nahrstoffe)




KEIM Mycal-Top — Wirksamkeit mit
Brief und Siegel

Lagerung von Anstrich in Nahrboden — ohne aktive
Beimpfung — nach 11 Tagen

Dispersionsfarbe - KEIM Mycal-Top
: L
pilzbefallen pilzfrei




KEIM Mycal-Top — Wirksamkeit mit Brief
und Siegel

Lagerung von Anstrich in Nahrboden — mit aktiver
Beimpfung
- nach 21 Tagen

Dispersion KEIM Mycal-Top




KEIM Mycal-Top — Wirksamkeit mit Brief
und Siegel

Lagerung von Anstrich in Nahrboden — mit aktiver Beimpfung
— nach 21 Tagen

Dispersion KEIM Mycal-Top







*Wirksamkeit gegen Bakterien
eindeutig nachgewiesen
*Anzahl vitale Zellen im Prif-
zyklus (16 h) um 90 % redu-
Zlert

*Bei Dispersion mit Filmkon-
servierung wirde tote Bio-
masse an der Oberflache
bleiben



Neues Gutachten der MPA-Bremen bestatigt
hohe fungistatische Wirkung von Mycal-Top



KEIM Mycal-Top — Wirksamkeit mit
Brief
und Siegel



KEIM Mycal-Top — Wirksamkeit mit
Brief und Siegel




KEIM Mycal-Por

o Spezial-Kalkputz flr innen

 Werktrockenmortel nach DIN EN 998-1 auf Basis
von Sand, Luftkalk, Weil3zement und Zusatzen zur
besseren Verarbeitung und Haftung

» Festigkeit: Mortelkategorie CS |
 Kornung: 0 - 0,6 mm

« Sorptions- und feuchtereqgulierende
Eigenschaften

 Hohes Wasserspeichervermdgen und damit
minimales Kondensationsrisiko

e Aus baubiologischer und bauphysikalischer
Sicht empfehlenswert
* mineralisch-alkalisch => Alkalidepot




KEIM Mycal-Schimmelsaniersystem wird erganzt durch
KEIM

Mycal-CS (Calcium-Silikat-Platten):
« —Mycal-CS-Platte
 —Mycal-CS-Leibungsplatte und
« —Mycal-CS-Dammkeile



Nicht alles was gegen Plilze ist,
ISt gegen Pllze



Herzlichen Dank
far IThre Aufmerksamkeit!



